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Leitfaden zum Umgang mit Buchen-Kalamitatsholz

Hinweise zur Verwendungsfahigkeit von durch Trockenheit

geschadigten Rotbuchen als Sageholz

FWIJ 2026 — Gliltigkeit bis auf Widerruf. Die Ankiindigung erfolgt mind. sechs Wochen vor

Auslaufen der Giltigkeit.
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Zielsetzung dieses Leitfadens:

Der Leitfaden soll in erster Linie als Orientierungshilfe fur Forstwirte und
Revierleiter bei der Aushaltung und Abwicklung von Kalamitatsholz
(vorgeschadigten Buchen) - als Sdgeholz fir die Firma Pollmeier Massivholz

GmbH & Co. KG dienen.

Der Leitfaden soll den Umgang mit Kalamitatsholz erlautern, sowie
Mindestanforderungen und Grenzen fiir die Verwendung als Sageholz

aufzeigen.

Was ist Kalamitatsholz?

Kalamitatsholz ist durch - Sturm, Trockenheit, Sonneneinstrahlung oder

sonstige abiotische Einfllisse - vorgeschadigtes Buchenrundholz.

Die Verwendbarkeit des Kalamitatsholzes ist eingeschrankt

durch:

... eine sehr geringe Holzfeuchte und Trockenrisse
... Verfarbungen und Einlaufe

... holzzerstorende Sekundarschadlinge wie Insekten und Pilze
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Anmerkungen zur Beurteilung im Bestand bzw. nach der

Fallung:

Das Belaubungsprozent der Kronen ist als alleiniges Merkmal nur bedingt
aussagefahig fur die Verwendungsfahigkeit als Sageholz.

Der Stamm kann durch eingeschrankten Wassertransport in Folge von
Wurzelschaden durch Trockenheit bereits soweit ausgetrocknet sein, dass
das Holz durch Vergrauung und beginnende Zersetzung unbrauchbar ist,
obwohl die Krone z.T. noch griin belaubt ist.

Bedenklich sind Stamme oder Stammteile mit Rindenpartien, welche braun
bis dunkelbraun im Anschnitt sind, da das Holz darunter meist schon
verfarbt und somit fiir Polimeier nicht mehr brauchbar ist.

Eine Probe mit dem ReiRhaken hat sich bewahrt, um den Zustand der Rinde
und des darunterliegenden Holzes als erste Einschatzung zu beurteilen.
Der Anschnitt mit der Motorsage bei der Aufarbeitung ist darliber hinaus

geeignet, um den tatsachlichen Grad der Schadigung des Holzes zu

bewerten.

¥

Abbildung 1: Probe mit Reif$haken zeigt griine und braune  Apbildung 2: Sichtbarer Ubergang von brauner zu griiner Rinde
Rindenpartien
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Regelungen zum Umgang mit Kalamitatsholz:

Die Abrechnung des Kalamitatsholzes erfolgt als Giite IL.

Die Stamme miissen mit einem griinen ,,K“ deutlich an den Stirnseiten
gekennzeichnet sein.

Eine ausschliellliche Lieferung von Kalamitatsholz ist nicht zulassig.

Der Einkauf erfolgt nur bei Lieferanten, welche auch Frischholz ohne
Vorschadigungen bereitstellen.

Planung der Menge und des Hiebsbeginnes erfolgt nur nach vorheriger
Absprache.

Anforderungen zur Verwendung des Kalamitatsholzes als

sagefahige Abschnitte:

Die Zopfung darf nur im grinen Kronenbereich erfolgen (Stamm ggf. gesund
schneiden).
Die Rinde muss in einem Umfang von mind. % der Mantelflache griin sein.

Die Verfarbung bzw. Vergrauung darf in einem Umfang von max. % an einer
Stirnflache lokal begrenzt auftreten.
Eine einseitige Verfarbung in derselben Ebene ist auch auf beiden

Stirnflachen im beschriebenen Rahmen zuldssig (Der natirliche Kern wird
dabei nicht bericksichtigt).

Die Einschatzung der Verfarbung muss unmittelbar nach dem Schnitt
erfolgen.

Holzbriitende Insekten am Stamm sind ausgeschlossen.

Stamme mit extremen Rindenverlusten sowie Trocken- und

Zersetzungserscheinungen sind ausgeschlossen.

Die Bereitstellung des Holzes muss nach dem Einschlag innerhalb von 14
Tagen erfolgen.

Oberflachige und einseitige WeiRfaule am Stammmantel ist zuldssig, wenn
der Weilfauleanteil entsprechend vergiitet wird.
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Beispiele zur Verwendungsfahigkeit von Stammbholz

Nachfolgend werden einige Fotoaufnahmen gezeigt, an denen die Verwendungsfahigkeit als Sageholz exemplarisch
dargestellt wird.

Beispiele flir verwertbare Stamme

Abbildung 3 und 4: Stdmme zeigen lokal begrenzte Verfdrbungen an der Stirnflcéiche und einen geringen Anteil brauner Rinde

- mehr als 75 % der Mantelflache zeigt griine Rinde
- Verfarbung/Vergrauung im Holz auf weniger als 25 % der Flache lokal begrenzt
- ausreichender Anteil von verwertbarem Holz
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Beispiele fiir nicht verwertbare Stamme

Abbildung 5 und 6: Stamm zeigt deutliche Verfdrbungen an der Stirnfldche und einen erhéhten Anteil brauner Rinde

- mehr als 25 % der Mantelflache zeigt braune Rinde
- Verfarbung/Vergrauung im Holz auf mehr als 25% der Stirnflache verteilt
- Anteil von verwertbarem Holz ist zu gering
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Beispiele fiir nicht verwertbare Stamme

Abbildung 7 und 8: Stdmme zeigen deutliche Verférbungen an der Stirnflidche und einen erh6hten Anteil brauner Rinde

- mebhr als 25 % der Mantelflache zeigt braune, - gesamte Mantelflache zeigt braune Rinde (duferlich)
abgestorbene Rinde - Verfarbung/Vergrauung im Holz auf mehr als 25 % der
- Verfarbung/Vergrauung im Holz auf mehr als 25 % der Stirnflache verteilt
Stirnflache verteilt - Anteil von verwertbarem Holz ist zu gering

- Anteil von verwertbarem Holz ist zu gering
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Beispiele flir verwertbare Stamme mit partieller WeiRfaule am Stammmantel

Abbildung 9 und 10: Stdmme weisen lokale Weifsfdule auf einer Stammseite auf

- partielle Weiltfaule am Stammmantel - partielle Weiltfaule auf < % des Stammmantels
- reicht ca. % des Durchmessers in den Holzkorper - reicht ca. % des Durchmessers in den Holzkorper
- geringe, lokale Vergrauung des Holzes - Stamm ist noch verwertbar — gréRere partielle Weil3faule
ist nicht zulassig
- Grenzfall

=>» Variable Verglitung je nach Grad der Schadigung (Tiefe und Lange der WeilRfiule).
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Bespiele fiir Kalamitatsstamme mit FraBgangen durch rindenbriitenden Insekten

X
e
AR T

Abbildung 11 und 12: Fraf3gdnge des Buchenprachtkdfers unter der Rinde eines vorgeschddigten Stammes

- Insektenfrald durch Buchenprachtkafer

teilweiser bis groRflachiger Verlust der Rinde
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Beispiele flir Kalamitatsstamme mit FraBBgangen von holzbriitenden Insekten

Abbildung 13: Bohrlécher an der Stirnfliche

- Insektenfral

- Bohrlocher und weiRes Bohrmehl auf den
Stirnflachen

- Entwertung des Nutzholzes

Abbildung 14: Buchenborkenkdéfer, Bohrloch mit Bohrmehl und Brutbild unter der Rinde

- Insektenfral® durch Buchenborkenkafer
- Bohrlécher und braunes Bohrmehl auf der Rinde

- Zulassig, sofern das Holz keine
Verfarbungen aufweist.

- In Kombination mit
Verfarbungen im Holz nicht
verwertbar.
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Beispiel fiir stark geschadigtes Holz und Befall durch Nectria

Abbildung 15: Befall der Rinde durch Pilze der Gattung Nectria (Pustelpilze)

- kleine, kugelférmige Fruchtkorper auf der Rinde
- verursachen Rindenschaden und Wucherungen
- oftmals ein Zeichen fiir bereits stark geschadigtes Holz

- i.d.R. nicht mehr verwertbar
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Beispiel: Schadholz-Brett

Pollmeier

Brett aus frischem Holz

Brett aus Kalamitatsholz
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